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CODICE DEL PRODOTTO
PRODUCT CODE

PESO
WEIGHT

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

LARGHEZZA
WIDTH OF ROLL

SPESSORE

Essenza 1 - Essenza 9

480 g/m?+10%

70% LEATHER, 30% PES

140+2 cm

=K

' NON UTILIZZARE FONDI PER LA PULIZIA, MANUTENZIONE E CURA DELLA CUOIO NATURALE

@ DO NOT USE AGENTS FOR CLEANING, MAINTENANCE AND CARE FOR NATURAL LEATHER

TEST DI CURA MARTINDALE  15012947-2:1998
ABRASION RESISTANCE

RISCHIO DI PILLING 150 12945-2:2000
PILLING RESISTANCE

RESISTENZA ALLA LUCE 150 105x12
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 150 105-x12:2002
COLOUR FASTNESS TO RUBBING

RESISTENZA ALL'ATTRITO 150 13934-2:2014
TENSILE STRENGTH

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE 150 13937-1:2000
TEARING STRENGTH

LASSISMO DEI FILI DELLA CUCI TURA 150 13936-1:2004
SEAM SLIPPAGE

Per i motivi tecnologici sono accettabili le differenze nei toni del tessuti in diversi lotti di produzione. / Variations in color shades are allowable due to technological reasons.
L'effetto di pilling del tessuto e naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo. / Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated.

Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo (15.04.2016) e in un secondo tempo potranno essere modificati. / The technical card date of issue is 2016-04-15. The issue expires on release date of the latest version.
| risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio esequito. / Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests.

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION CARD

>30 000 cicli / cycles

4-5
secco / dry 4-5
bagnato / wet 4

ordito / warp 950
trama / weft 410

ordito / warp >63
trama / weft >32

ordito / warp >200
trama / weft >200

=% DUAL
STRENGTH




